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Інформація про продукт: 

Сфера застосування 

Кислота сірчана технічна застосовується у виробництві добрив, 

штучного волокна, діоксиду титану, етилового спирту, анілінових 

барвників і в інших виробництвах 

Зовнішній вигляд 
Кислота сірчана технічна — масляниста,  у чистому вигляді -

прозора, безбарвна рідина.  

Moлекулярна формула Н2SО4 

Tоргове найменування Кислота сірчана технічна (контактна) 

Реєстраційні номери САS № 7664-93-9; EINECS № 231-639-5 

Гарантійний термін зберігання 

Наливом або запакованою у транспортну тару — один місяць від 

дати відвантаження. 

Запакованою у споживчу тару — 3 роки від дати виготовлення. 

Тип пакування 

Кислоту сірчану відвантажують у спеціалізованих залізничних і 

автоцистернах, заливають у транспортну тару: у сталеві діжки 

місткістю від 100 дм3 до 275 дм3, у сталеві спеціалізовані 

контейнери типу СК-5Ц масою брутто 1,25 (1,0) т, 5,0 (7,0) т, 10,0 

т, у спеціалізовані КСГМГ типу 31НZ1 (полімерна ємність у 

металевому каркасі) місткістю не більше 1000 дм3, фляги та 

каністри із пластмаси, місткістю від 1 дм3 до 10 дм3 

Термін придатності Не обмежений 

Умови зберігання і застосування 

Кислота сірчана має зберігатися у сталевих або у стійких до 

впливу сірчаної кислоти ємностях, як не футерованих, так і 

футерованих кислототривкою цеглою або кислотостійким 

матеріалом, повністю зберігаючих якість кислоти сірчаної 

упродовж всього періоду зберігання. 

Інформація про 

транспортування 

Транспортується автомобільним (ADR) або залізничним 

транспортом (RID), згідно з діючими на даному виді транспорту 

правилами завантаження, закріплення і перевезення вантажів. 

Відповідно до міжнародних правил перевезення вантаж  

класифікується як небезпечний. 

Транспортується залізничними та автомобільними цистернами. 

 



Фізико-хімічні показники  

Найменування показників 
Норма 

Покращена 1-й сорт 2-й сорт 

Масова частка моногідрату (H2SO4), % 92,5-94,0 Не менше 92,5 

Масова частка вільного сірчаного ангідриду (SO3), %, не 

менше — — — 

Масова частка заліза (Fe),%, не більше 0,006 0,02 0,1 

Масова частка залишку після прожарювання, %, не більше 0,02 0,05 

не 

нормується 

Масова частка оксидів азоту (N2O3),%, не більше 0,00005 не нормується 

Масова частка миш’яку (As), %, не більше 0,00008 не нормується 

Масова частка хлористих сполук (Cl), %, не більше 0,0001 не нормується 

Масова частка свинцю (Pb), %,  не більше 0,001 не нормується 

Прозорість 
Прозора без 

розведення 
не нормується 

Колір, см3 розчину порівняння, не більше 1 6 не нормується 

 

 


